SCENARIUSZ 2

.Materiat ma pamiec¢”
Modut: recykling, angoby, sgraffito i wypat

Adresaci: grupa mieszana (poczatkujgcy + Sredniozaawansowani)

Czas trwania: 3 dni (18 h w roztozeniu tygodniowym)

Cel gtéwny: zrozumienie cyklu zycia gliny i wprowadzenie do swiadomego szkliwienia oraz
dekoraciji.

Rezultat: 1 forma recznie budowana + dekoracja angobg + wypat.

Modut opiera sie na pracy procesowej i cyklu zamknietym (od odzysku materiatu po wypat),
rozwijajgc rownoczesnie kompetencje techniczne, ekologiczne i analityczne uczestnikow, co
bezposrednio wpisuje sie w cele KPO dotyczace wzmacniania odpornosci sektora kultury
poprzez zrownowazone praktyki i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

1. Gospodarka materiatowa (3 h)

Uczestnicy poznajg zasady obiegu materiatu w pracowni i uczg sie odzyskiwa¢ masy
ceramiczne: od segregacji odpaddéw po ponowne przygotowanie gliny do uzycia. Modut
buduje nawyk pracy ,bez strat” i pokazuje, jak recykling wptywa na jakos¢ oraz stabilnos¢
materiatu.

e Odzyskiwanie mas ceramicznych.
e Recykling odpadéw z pracowni.
e Praktyczne przetworzenie wyschnietej gliny.

2. Techniki recznego formowania (4 h)

W czesci praktycznej uczestnicy wykonujg formy uzytkowe metodg wateczkéw i ptatow,
koncentrujgc sie na poprawnych potgczeniach i kontroli grubosci $cianek. Zajecia
wzmacniajg rozumienie konstrukcji naczynia i pracy z materiatem na réznych poziomach
wilgotnosci.

o Budowanie z wateczkow.
e Budowanie z ptatow.
¢ Kontrola wilgotnosci i fgczen.

3. Suszenie i kontrola napie¢ (1 h)

Modut uczy rozpoznawania momentu krytycznego w procesie: kiedy forma peka, pracuje i
,ciggnie”. Uczestnicy analizujg najczestsze btedy (tempo schniecia, nieréwna grubo$g¢, stabe
taczenia) i wprowadzajg proste strategie zapobiegania deformacjom.

e Omoéwienie bteddw pekniec.
e Tempo schnigcia.



4. Angoby i sgraffito (4 h)

Uczestnicy przygotowujg angoby i uczg sie naktadania warstw w odpowiedniej fazie
schniecia, a nastepnie wykonujg dekoracje technikg sgraffito. Celem jest opanowanie
dekoracji jako czesci procesu technologicznego, a nie ,dodatku” na koncu.

e Rozrabianie angob.
o Nakfadanie warstw.
o Technika wydrapywania.

5. Wypat - teoria i praktyka (3 h)

Zadanie wprowadza w bezpieczng obstuge pieca, zasady zatadunku i podstawy rozumienia
krzywej wypatu. Uczestnicy uczg sie, jak decyzje z wczesniejszych etapow (wilgotnosgé,
grubos¢, angoba) wpltywajg na wynik po wypale.

e Obstuga pieca.
o Zatadunek.
o Omobwienie krzywej wypatu.

6. Podstawy szkliwienia (3 h)

Uczestnicy poznajg rozne sposoby nanoszenia szkliw, uczg sie rozrabiania gotowych
mieszanek i pracy z prostymi recepturami. Waznym elementem jest Swiadome ograniczanie
szkliwienia — jako decyzja estetyczna, funkcjonalna i ekologiczna.

o Metody nanoszenia (zanurzenie, polewanie, pedzel).
e Proste receptury szkliw.
e Swiadome ograniczanie szkliwienia (aspekt ekologiczny).

Ewaluacja:

e ocena jakosci po wypale
e analiza zuzycia materiatu
e rozmowa o btedach technologicznych



